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Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis lapis tipis seng oksida (ZnO) nanorodsdengan metode chemical bath deposition sebagai fotoanoda sel surya tersensitasizat warna. Kristal ZnO nanorods ditumbuhkan di atas substrat ITO:PET yangtelah dilapisi ZnO nanoparticles sebagai seed layer. Data analisis XRDmenunjukkan bahwa lapis tipis ZnO nanorods yang tumbuh di atas substratmerupakan polikristal dengan struktur wurtzite. Posisi puncak-puncak difraksisinar-X ZnO nanorods sesuai dengan data JCPDS ZnO No. 75-1526.Kristalinitas sampel ZnO semakin meningkat dengan bertambahnya temperaturdan waktu deposisi. Nilai energi gap tidak mengalami perubahan yang signifikanoleh adanya perubahan temperatur dan waktu deposisi. Berdasarkan hasilpemindaian SEM, diketahui bahwa diameter kristal ZnO nanorods berkisarantara 80-120 nm dan ketebalan lapis tipis sekitar 300 nm dengan aspect ratio  4.Sel surya disusun menggunakan fotoanoda lapis tipis ZnO nanorods:ITO, zatwarna merkurokrom sebagai pensensitasi, pasangan redoks I-/I3- sebagai larutanelektrolit, dan serbuk karbon: ITO sebagai katoda. Aktivitas sel surya diukur dibawah penyinaran lampu UV komersial (31 lux). Sel surya yang menggunakanfotoanoda yang disintesis dengan variasi temperatur deposisi menghasilkan dayamaksimum tertinggi sebesar 3,15 m/cm2 dengan fill factor 60,76%, sedangkandengan variasi waktu deposisi menghasilkan daya maksimum tertinggi sebesar5,03 m/cm2 dengan fill factor 63,23%.
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This study aims to synthesize a thin layer of zinc oxide (ZnO) nanorods bychemical bath deposition method as fotoanoda tersensitasi dye solar cells.Crystalline ZnO nanorods grown on ITO substrates: PET which has been coatedwith ZnO nanoparticles as a seed layer. XRD analysis of data showed that a thinlayer of ZnO nanorods grown on the substrate is polycrystalline with wurtzitestructure. The position of peaks of X-ray diffraction data in accordance with ZnOnanorods ZnO JCPDS No.. 75-1526. ZnO sample crystallinity increases withincreasing temperature and deposition time. Gap energy value did not changesignificantly by changes in temperature and deposition time. Based on the resultsof SEM scanning, it is known that crystalline ZnO nanorods diameter rangingbetween 80-120 nm and thickness of thin layers of about 300 nm with aspect ratio 4. Solar cells were prepared using a thin layer of ZnO nanorods fotoanoda:ITO, Mercurochrome as pensensitasi dyes, redox couples I-/I3- as an electrolytesolution, and carbon powder: ITO as the cathode. Solar-cell activity wasmeasured under UV light irradiation of commercial (31 lux). Solar cells using asynthesized fotoanoda with deposition temperature variation produces amaximum power of 3.15 m/cm2 highest with 60.76% fill factor, while thevariation of deposition time produced the highest maximum power of 5.03m/cm2 to fill factor63.23%.



86

FM Labib / Indonesian Journal of Chemical Science 1 (1) (2012)
Pendahuluan

Bahan bakar fosil merupakan pemasok
utama kebutuhan energi dunia pada saat ini.
Namun, kebutuhan energi yang selalu
meningkat tiap tahunnya menyebabkan bahan
bakar fosil dieksplorasi secara berlebihan
sehingga cadangannya di alam semakin menipis
(Amin, 2008). Diperkirakan pada tahun 2100,
bahan bakar fosil tidak mampu lagi memenuhi
kebutuhan energi yang mencapai 46 terrawatt.
Selain itu, bahan bakar fosil dianggap tidak
ramah lingkungan karena dapat menghasilkan
gas buang CO2 yang merupakan salah satu
penyebab pemanasan global (Izrael, 1990).
Kedua alasan tersebut mendorong para peneliti
untuk segera menemukan sumber energi
alternatif yang terbaharui dan ramah
lingkungan.

Sel surya merupakan salah satu energi
alternatif yang sangat potensial untuk
dikembangkan. Sel surya merupakan sumber
energi yang ramah lingkungan karena dapat
mengubah sumber energi matahari menjadi
energi listrik secara langsung tanpa
mengemisikan gas buang, dan ketersediaan
sinar matahari di seluruh belahan bumi
melimpah. Akan tetapi, perkembangan sel
surya lambat karena sel surya yang tersedia di
pasaran didominasi oleh sel surya silikon yang
bahan baku dan biaya fabrikasinya tinggi. Saat
ini ilmuwan telah mengembangkan sel surya
tersensitasi zat warna (dye sensitized solar cell;
DSSC) yang biaya fabrikasinya jauh lebih
rendah, tetapi efisiensi maksimum yang mampu
dihasilkannya hanya mencapai 11,1% (Grätzel,
2003). Rendahnya efisiensi DSSC disebabkan
karena rendahnya kemampuan fotoanoda untuk
mengabsorbsi foton dan rendahnya laju
pergerakan elektron sehingga elektron rentan
mengalami rekombinasi prematur sebelum
mencapai anoda (Nakamura, 2006). Kedua
masalah tersebut dapat diatasi dengan
mengubah morfologi semikonduktor yang
digunakan sebagai fotoanoda menjadi morfologi
satu dimensi.

Lapis tipis seng oksida (ZnO) nanorods
merupakan salah satu semikonduktor satu
dimensi yang sangat sesuai diaplikasikan
sebagai fotoanoda DSSC. ZnO memiliki
rentang energi gap yang lebar, bahan bakunya
yang melimpah di alam, harganya yang
terjangkau dan sifatnya yang relatif tidak
beracun. ZnO nanorods dapat disintesis dengan
mudah, murah, dan ramah lingkungan melalui
metode sederhana seperti chemical bath

deposition (CBD) (Khallaf et al., 2009). Melalui
metode tersebut, beberapa parameter fisik
semikonduktor ZnO yang berpengaruh
terhadap besarnya efisiensi sel surya seperti
tingkat kristalinitas, energi gap, dan morfologi
dapat dikontrol dengan mudah hanya dengan
mengatur temperatur dan waktu deposisi
(Boercker, 2010). Berdasarkan beberapa alasan
tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh temperatur dan waktu
deposisi terhadap tingkat kristalinitas, energi
gap, dan morfologi kristal lapis tipis ZnO
nanorods yang disintesis dengan metode CBD
pada temperatur dan tekanan rendah, serta
untuk mengetahui besarnya daya maksimum
dan fill factor yang mampu dihasilkan oleh
DSSC yang menggunakan fotoanoda lapis tipis
ZnO nanorods.
Metode Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah deposition bath, ultrasonic cleaner bath
(Cody CD-1800), oven listrik (Memmert), hot
plate magnetic stirer (Cimarex 2), neraca
analitik (Ohauss), termometer, pH meter
(Eutech Cyberscan pH 10), seperangkat alat
gelas (Pyrex), XRD (Shimadzu 6000), SEM-
EDX (Jeol 6360 LA), DR-UV
spectrophotometer (Shimadzu UV 1700
Pharmaspec UV-Vis), lampu UV 11 watt; 31 lux
(Goldstar), multimeter (Heles UX 839TR),
hambatan geser 20 kV, dan ruang gelap.
Sedangkan bahan yang digunakan adalah
substrat ITO:PET 60/sq (Aldrich), seng asetat
dihidrat, isopropanol, seng nitrat heksahidrat,
heksametilen tetramin/ HMTA, merkurokrom,
serbuk karbon 100 mesh, poly vinil alkohol/
PVA, asam nitrat, kalium iodida, iodin, etilen
glikol buatan Merck, etanol teknis, monoetanol
amin dan akuades.

Sintesis ZnO nanorods diawali dengan
pembersihan substrat ITO dan pelapisan seed
layer ZnO nanoparticles. Substrat ITO dicuci
dengan akuades dan dilanjutkan dengan etanol
dan disonikasi selama 15 menit. Pelapisan seed
layer dilakukan dengan mengacu pada
penelitian Habibi dan Sardashti (2010). Larutan
seng asetat dihidrat 0,01 M direfluks pada
temperatur 60oC selama 30 menit dan
ditambahkan tetes demi tetes larutan
monoetanol amin dengan perbandingan molar
yang sama. Larutan yang terbentuk kemudian
disonikasi selama 30 menit dan di-aging selama
24 jam hingga dihasilkan sol yang homogen dan
tak berwarna. Sol dilapiskan ke permukaan ITO
dengan metode dip coating. Pelapisan diulangi
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hingga lima kali sehingga dihasilkan lapisan
ZnO yang homogen. Seed layer ZnO
nanoparticles dianalisis menggunakan Scanning
Electron Microscope-Electron Dispersive
Spectroscope (SEM-EDX).

Sintesis lapis tipis ZnO nanorods
dilakukan dengan mengacu pada metode Yang
(2010). Lapis tipis ZnO nanorods ditumbuhkan
di atas substrat ITO yang telah terlapisi seed
layer ZnO nanoparticles dengan variasi
temperatur dan waktu deposisi. Larutan seng
nitrat heksahidrat dan larutan heksametilen
tetramin (HMTA) dengan konsentrasi masing-
masing 0,1 M dicampurkan sambil diaduk. pH
larutan diatur menjadi 6,00 dengan
penambahan asam nitrat 0,01 M. Larutan
dipanaskan hingga temperatur 70oC. Substrat
ITO yang telah dipreparasi kemudian
dimasukkan ke dalam larutan dengan variasi
temperatur deposisi 50oC, 60oC, dan 70oC
selama 2 jam. Sedangkan pertumbuhan ZnO
nanorods dengan variasi waktu deposisi
dilakukan dengan metode yang sama,
perbedaannya waktu deposisi yang digunakan
adalah 3 jam, 4 jam, dan 5 jam pada temperatur
70oC. Lapis tipis ZnO nanorods yang dihasilkan
dianalisis menggunakan X-ray Difractometer
(XRD), Diffuse-Reflectance Ultra Violet
Spectroscope (DR-UV), dan SEM.

Karakterisasi XRD dilakukan terhadap
sampel lapis tipis ZnO nanorods. Sampel
dipindai mulai dari 2 10-80o dengan resolusi
sebesar 0,02o. Logam tembaga (Cu) digunakan
sebagai logam target sinar-X. Karakterisasi DR-
UV dilakukan pada temperatur 29oC dengan
panjang gelombang 200-800 nm.

Karakterisasi SEM-EDX dilakukan pada
sampel ZnO nanoparticles, sedangkan
karakterisasi SEM lapis tipis ZnO nanorods
hanya dilakukan untuk sampel yang memiliki
intensitas difraksi sinar-X tertinggi pada variasi
temperatur dan waktu deposisi. Seed layer ZnO
nanoparticles dikarakterisasi menggunakan
SEM-EDX pada temperatur 20oC, dengan
perbesaran 1000X menggunakan tegangan 15
kV dan tekanan 30 Pa. Lapis tipis ZnO
nanorods dipindai dengan kondisi operasi alat
SEM yang hampir sama. Akan tetapi tegangan
yang digunakan adalah 20 kV, perbesaran
60.000X. Selain itu sampel ZnO nanorods
dipindai bagian penampang sampingnya untuk
mengetahui ketebalan lapis tipis yang
dihasilkan.

Penyusunan dan uji kinerja DSSC

dilakukan dengan mengacu pada penelitian
Kurniawan, et al (2009). DSSC disusun dengan
menggunakan fotoanoda berupa lapis ZnO
nanorods. Fotoanoda direndam dalam larutan
merkurokrom dalam etanol 2x10-4 M selama 24
jam dan dikeringkan pada temperatur ruangan.
Sedangkan katoda disiapkan dengan cara
melapiskan serbuk karbon di atas lapisan ITO.
Larutan PVA 2,5% digunakan untuk
merekatkan serbuk karbon pada substrat ITO.
Larutan elektrolit yang digunakan adalah
pasangan redoks I-/I3- yang dibuat dari
campuran larutan KI 0,5 M dan I2 0,05 M
dalam pelarut etilen glikol 70%.

Uji kinerja DSSC dilakukan dengan
mengukur perubahan nilai tegangan dan arus
yang dihasilkan oleh sel surya terhadap variasi
nilai hambatan. Pengukuran dilakukan di bawah
penyinaran lampu UV 31 lux. Posisi lampu
diatur horisontal terhadap DSSC dengan jarak
terdekat antara lampu terhadap DSSC adalah 10
cm.
Hasil dan Pembahasan

Proses sintesis ZnO nanorods harus
diawali dengan proses pendahuluan berupa
pembersihan substrat dan pelapisan seed layer
ZnO nanoparticles. Pembersihan substrat
bertujuan untuk menghilangkan senyawa
pengotor organik yang kemungkinan terdapat di
atas permukaan ITO. Adanya pengotor tersebut
dapat mengganggu proses nukleasi kristal ZnO.
Pelapisan seed layer berguna untuk mengatur
arah pertumbuhan kristal ZnO nanorods,
densitas, dan diameter kristal. ZnO
nanoparticles disintesis dengan metode sol gel-
dip coating. Prekursor yang digunakan adalah
senyawa seng asetat dan monoetanol amin
(MEA) dengan pelarut isopropanol. Pelarut
tersebut digunakan agar proses hidrolisis seng
asetat terjadi secara perlahan. Proses hidrolisis
terjadi karena adanya molekul-molekul air yang
berasal dari larutan MEA, maupun dari air yang
terkandung dalam isopropanol dan yang terikat
pada kristal Zn(CH3COO)2.2H2O. Proses
hidrolisis seng asetat dalam isopropanol akan
sangat lambat karena tingkat kelarutan seng
asetat yang rendah. Penambahan MEA akan
membantu proses pelarutan garam tersebut
dengan cara membentuk senyawa kompleks
[Zn(NH2C2H4OH)]2+. Selain itu, MEA juga
mampu mendorong pembentukan inti kristal
ZnO karena dapat menghasilkan ion amonia
yang menyebabkan kenaikan pH larutan. Hasil
pemindaian SEM menunjukkan bahwa ZnO
nanoparticles memiliki morfologi spheric
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dengan ukuran partikel rata-rata sebesar 39,329
nm. Kristal ZnO nanopartikel telah mampu
melapisi sebagian besar permukaan ITO.
Spektra EDX menunjukkan bahwa persentase
senyawa ZnO mencapai 60,93% seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Komposisi unsur dansenyawasampelZnO nanoparticles

Hasil pemindaian SEM sampel ZnO
nanoparticles tertera pada Gambar 1.
Berdasarkan Gambar 1 tersebut diketahui
bahwa kristal ZnO yang dihasilkan dari proses
sol gel memiliki ukuran yang homogen dan
berskala nano. Selama proses sol gel, prekursor
akan bereaksi hingga menghasilkan polimer
matrik seng aseto asetat [ZnO1-x(CH3COO)x].Terbentuknya polimer tersebut dapat mencegah
terjadinya aglomerasi karena adanya tolakan
sterik di sepanjang rantai sehingga ukuran
partikel tetap terkontrol seperti yang telah
dinyatakan oleh Noorhana (2011).

Gambar 1. Hasil pemindaian SEM seed layerZnO nanoparticles dengan perbesaran 60.000X(a) dan perbesaran 80.000X (b)
ZnO nanorods disintesis dengan

menggunakan prekursor seng nitrat dan
HMTA. Kristal ZnO terbentuk dari proses
hidrolisis senyawa seng asetat oleh molekul-
molekul air. Unit sel ZnO yang berbentuk
heksagonal akan menyebabkan partikel ZnO
cenderung berbentuk batang dengan
penampang berbentuk segi enam apabila reaksi
hidrolisis berjalan secara lambat dan terkendali.
Senyawa HMTA mampu membentuk ikatan
kovalen koordinasi dengan ion Zn2+ sehingga
dihasilkan kompleks [Zn(C6H12N4)]2+ atau
[Zn2(C6H12N4)]4+. Terbentuknya kompleks
tersebut menyebabkan jumlah spesi seng yang
ada di dalam larutan sangat terbatas sehingga
reaksi dapat berlangsung secara perlahan dan
terkendali. Reaksi pembentukan ZnO dari
kedua prekursor tersebut dapat ditulis seperti
pada Persamaan (1) hingga Persamaan (5).

Pada penelitian ini terdapat 2 variasi
pertumbuhan ZnO nanorods yaitu variasi
temperatur deposisi dan waktu deposisi. Tiap-
tiap sampel diberikan kode untuk
mempermudah penulisan dan penyebutan
selanjutnya seperti yang ditampilkan pada Tabel
2.
Tabel 2. Daftar kode untuk tiap-tiap sampellapis tipis ZnO nanorods

Difraktogram sampel lapis tipis ZnO
nanorods yang dihasilkan sesuai dengan JCPDS
No. 75-1526. Data hasil karakterisasi XRD
ditampilkan pada Tabel 3.
Tabel 3. Data analisis ukuran kristalit sampellapis tipis ZnO nanorods

Berdasarkan data XRD tersebut diketahui
bahwa kristal ZnO nanorods yang ditumbuhkan
di atas substrat ITO merupakan polikristal yang
didominasi oleh arah pertumbuhan sejajar
sumbu (101). Peningkatan temperatur dan
waktu deposisi menyebabkan peningkatan
kristalinitas sampel. Kenaikan temperatur
menyebabkan atom-atom penyusun kristal lebih
tertata di posisi yang tepat. Sedangkan kenaikan
waktu deposisi menyebabkan jumlah kristalit
yang terdeposisi di atas permukaan kristal
semakin banyak. Kedua kondisi tersebut
menyebabkan sampel mampu mendifraksikan
sinar-X secara konvergen sehingga intensitas
difraksinya semakin meningkat. Peningkatan
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temperatur dan waktu deposisi juga
menyebabkan posisi puncak difraksi utama
semakin bergeser ke kanan, dan semakin
mendekati posisi puncak pada data JCPDS.
Akan tetapi, pergeseran ini tidak
mengakibatkan terjadinya perbedaan parameter
kisi kristal yang signifikan seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 4.
Tabel 4. Data analisis parameter kisi kristalsampel lapis tipis ZnO nanorods

Nilai energi gap suatu semikonduktor
yang digunakan sebagai fotoanoda DSSC
sangat penting karena dapat mempengaruhi
tegangan maksimum rangkaian terbuka (Voc),
sehingga dapat pula mempengaruhi
efisiensinya. Selain itu, besarnya nilai energi
gap menentukan kemampuan absorbsi
semikonduktor terhadap gelombang dengan
panjang gelombang tertentu. Hasil analisis nilai
energi gap ditunjukkan pada Tabel 5.
Tabel 5. Data nilai energi gap tiap-tiap sampellapis tipis ZnO nanorods

Nilai energi gap cenderung tidak berubah
terhadap peningkatan temperatur dan waktu
deposisi. Berdasarkan data tersebut diketahui
bahwa hampir seluruh sampel mempunyai
energi gap sekitar 3,3 eV. Hanya sampel
ZnO_A yang memiliki perbedaan cukup besar
bila dibandingkan nilai energi gap standar ZnO.
Sampel ZnO_A memiliki tingkat kristalinitas
yang paling rendah dibandingkan sampel
lainnya. Pada semikonduktor yang memiliki
kristalinitas yang rendah, atom tidak tertata
pada posisinya secara sempurna dan cenderung
kurang teratur. Kondisi demikian akan
mengakibatkan struktur pita energinya
cenderung melebar karena pita-pita energi
tersebut tidak terkuantisasi dengan rapat.

Sampel yang dikarakterisasi menggunakan
SEM adalah sampel ZnO_C dan ZnO_1 karena
keduanya merupakan sampel dengan intensitas
difraksi tertinggi pada masing-masing variasi.

Hasil foto SEM ditampilkan pada Gambar 2
sedangkan data hasil pemindaian sampel
menggunakan SEM tertera pada Tabel 6.

Gambar 2. Hasil pemindaian SEM sampellapis tipis ZnO_C (a) dan lapis tipis ZnO_3 (b)dengan perbesaran 60.000XTabel 6. Data parameter ukuran kristalberdasarkan foto SEM

Berdasarkan foto SEM diketahui bahwa
kristal yang tumbuh di atas substrat
bermorfologi batang dengan penampang
berbentuk segi enam. Kristal ZnO_C memiliki
diameter rata-rata 84, 354 nm dengan aspect
ratio 3,935, sedangkan ZnO_3 memiliki
diameter 87,896 nm dengan aspect ratio 4,448
nm. Kerapatan kristal cukup baik karena
mencapai >1010 partikel/cm3. Densitas yang
cukup tinggi ini sangat dipengaruhi oleh adanya
lapisan seed layer ZnO nanoparticles. Kristal
ZnO nanorods tumbuh dengan posisi miring
atau tidak tegak lurus terhadap substrat. Hal
tersebut mendukung data XRD yang
menyebutkan bahwa puncak utama difraksi
tidak berada pada sumbu (101) akan tetapi
berada pada sumbu (101). Berdasarkan hasil
pemindaian SEM ini dapat dipelajari proses
pertumbuhan kristal ZnO nanorods. Pada
Gambar 3 (a) ditampilkan bahwa ujung partikel
ZnO nanorods memiliki bagian yang
diameternya mengecil. Bagian tersebut adalah
bagian dari kristal nanorods yang belum
tumbuh secara sempurna.

Gambar 3. Partikel ZnO nanorods yangmengalami pertumbuhan tidak sempurna padasampel ZnO_3 (temperatur deposisi 70oCselama 5 jam) (a) dan bagian kristal yangmengalami kerusakan morfologi (b)
Kristal ZnO_3 merupakan kristal yang

(a)
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ditumbuhkan pada temperatur 70oC selama 5
jam. Baruah dan Duta (2009) melaporkan
bahwa pada reaksi pembentukan ZnO nanorods
dengan metode CBD yang telah berlangsung
selama 5 jam, keberadaan ion Zn2+ maupun
HMTA dalam larutan sangat minim. Kondisi
ini menyebabkan laju pertumbuhan akan
terhambat. Apabila reaksi dihentikan akan
mengakibatkan pertumbuhan kristal yang
belum sempurna akibat kristal tidak dapat
melakukan proses nukleasi lebih lanjut.

Pada sampel ZnO_3 juga terlihat beberapa
morfologi kristal yang mengalami kerusakan
seperti yang terlihat pada Gambar 3 (b). Waktu
reaksi selama 5 jam merupakan waktu
maksimum untuk pertumbuhan nanorods
karena konsentrasi ion Zn2+ dan HMTA sangat
kecil. Hampir seluruh ion Zn2+ telah bereaksi
membentuk kristal ZnO sedangkan HMTA
mengalami proses dekomposisi menjadi amonia
dan formaldehid, dengan demikian sangat kecil
kemungkinan akan terjadinya proses
pertumbuhan kristal lebih lanjut. Kondisi
sebaliknya terjadi pada konsentrasi ion nitrat,
karena pada akhir reaksi ion nitrat berada pada
konsentrasi ruahnya. Ion nitrat (NO3-) yang
bersifat negatif akan menyerang bidang atas
kristal ZnO nanorods yang bersifat polar dan
cenderung bermuatan positif. Reaksi antara
keduanya akan menghasilkan garam seng nitrat
yang sangat larut dalam pelarut air seperti yang
terlihat pada Persamaan (6).

Proses pelarutan inti kristal tersebut terjadi
secara bertahap sehingga sedikit demi sedikit
sehingga kristal ZnO nanorods akan mengalami
pengikisan dari bagian atas kristal hingga ke
posisi bawahnya dan menghasilkan kristal
dengan topologi menyerupai tabung (tubular)
seperti yang dilaporkan oleh Wang, et al.
(2010). Aktivitas sel surya menggunakan
fotoanoda yang disintesis dengan variasi
temperatur deposisi ditunjukkan pada Tabel 7.
Tabel 7. Data aktivitas sel surya denganfotoanoda yang disintesis dengan variasitemperatur deposisi

Berdasarkan data tersebut diketahui
bahwa fill factor (FF) dan daya maksimum
(Pmaks) sel surya cenderung naik dengan
naiknya kristalinitas ZnO nanorods. Pada sel
surya yang menggunakan fotoanoda ZnO

nanorods yang disintesis dengan variasi
temperatur deposisi, daya maksimum tertinggi
dihasilkan oleh sel surya yang menggunakan
fotoanoda lapis tipis ZnO_C. Urutan tingkat
kristalinitas dari ketiga sampel adalah ZnO_A<
ZnO_B <ZnO_C. Lapis tipis ZnO_C memiliki
tingkat kristalinitas paling tinggi dibandingkan
dua sampel lainnya. Chu, et al. (2009)
melaporkan bahwa semikonduktor ZnO
nanorods yang memiliki tingkat kristalinitas
lebih tinggi, akan memiliki tingkat resistivitas
yang rendah sehingga elektron mampu berdifusi
lebih cepat. Laju elektron yang lebih tinggi pada
ZnO_C akan menyebabkan kuantitas elektron
yang mampu terdistribusikan ke fotoanoda per
satuan waktu lebih banyak dibandingkan
dengan fotoanoda ZnO_A maupun ZnO_B.
Jumlah elektron yang lebih banyak
dibandingkan kedua sampel lain akan
menyebabkan arus yang dihasilkan lebih besar
sehingga fotoanoda ZnO_C mampu
menghasilkan daya maksimum yang paling
tinggi.

Sel surya yang menggunakan fotoanoda
ZnO_A menghasilkan daya maksimum yang
paling kecil. Hal ini kemungkinan dikarenakan
nilai energi gap yang terlalu besar (3,574 eV),
lebih besar dibandingkan dengan energi yang
dihasilkan oleh sumber cahaya (3,397 eV).
Energi yang dihasilkan oleh sumber penyinaran
belum mampu mengeksitasikan elektron yang
ada pada pita valensi kristal ZnO_A, dan hanya
cukup untuk mengeksitasikan elektron pada pita
valensi merkurokrom. Dengan demikian,
elektron yang mampu terdistribusikan ke
fotoanoda hanya berasal dari zat warna
merkurokrom. Minimnya jumlah elektron yang
sampai ke fotoanoda tersebut, menyebabkan
daya maksimum yang dihasilkan fotoanoda
ZnO_A sangat rendah. Data aktivitas sel surya
yang menggunakan fotoanoda yang disintesis
dengan variasi waktu ditampilkan pada Tabel 8.
Tabel 8. Data aktivitas sel surya denganfotoanoda yang disintesis dengan variasi waktudeposisi

Berdasarkan data tersebut, daya
maksimum sel surya yang menggunakan
fotoanoda yang disintesis dengan variasi waktu
deposisi dihasilkan oleh fotoanoda ZnO_2.
Hasil analisis XRD menyatakan bahwa urutan
tingkat kristalinitas sampel lapis tipis adalah
ZnO_1< ZnO_2< ZnO_3. Apabila mengacu
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pada hasil penelitian yang dilaporkan oleh Chu,
et al., (2009), maka seharusnya fotoanoda
ZnO_3 dapat menghasilkan daya maksimum
yang tertinggi dibandingkan dengan dua sampel
lain. Akan tetapi, daya maksimum yang
dihasilkan oleh fotoanoda ZnO_3 lebih kecil
dibandingkan daya maksimum yang dihasilkan
oleh fotoanoda ZnO_1 dan ZnO_2. Penurunan
daya maksimum yang dihasilkan oleh sel surya
dengan fotoanoda ZnO_3 kemungkinan
disebabkan oleh adanya kerusakan struktur
partikel kristal ZnO nanorods. Wu, et al. (2007)
melaporkan bahwa laju elektron pada
permukaan ZnO yang telah rusak akan
terhambat dan sangat rentan mengalami
rekombinasi. Laju elektron yang lebih lambat
dan terjadinya rekombinasi elektron akan
menyebabkan jumlah elektron yang
terdistribusikan ke fotoanoda semakin
berkurang, akibatnya akan terjadi penurunan
nilai daya maksimum yang dihasilkan.
Simpulan

Variasi temperatur dan waktu deposisi
mempengaruhi tingkat kristalinitas lapis tipis
ZnO nanorods yang disintesis dengan metode
CBD, yang terlihat melalui peningkatan
intensitas difraksi sinar X. Semakin tinggi
temperatur dan semakin lama waktu deposisi
maka tingkat kristalinitas ZnO nanorods akan
semakin meningkat. Variasi temperatur dan
waktu deposisi tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap nilai energi gap sampel lapis
tipis ZnO nanorods. Kristal ZnO nanorods
yang disintesis dengan metode CBD dan
menggunakan HMTA sebagai zat pengarah
pertumbuhan memiliki morfologi berbentuk
batang dengan penampang berupa segi enam
dan arah pertumbuhan kristal ZnO nanorods
dominan pada arah (101). Sel surya dengan
fotoanoda lapis tipis yang disintesis dengan
variasi temperatur deposisi menghasilkan daya
maksimum tertinggi sebesar 3,15 m/cm2
dengan fill factor sebesar 60,76%, sedangkan
sel surya dengan fotoanoda lapis tipis yang
disintesis dengan variasi waktu deposisi
menghasilkan daya maksimum tertinggi sebesar
5,03 m/cm2 dengan fill factor sebesar 63,23%.
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