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Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh konsentrasi pada pembuatanmembran kitosan terhadap selektivitas ion logam Zn(II) dan ion logam Fe(II).Tujuan dalam penelitian adalah mensintesis membran kitosan dan mempelajaripengaruh konsentrasi pada pembuatan membran kitosan terhadap selektivitas ionlogam Zn(II) dan ion logam Fe(II). Membran kitosan dibuat dengan variasikonsentrasi kitosan 1%; 1,25%; 1,5%; 1,75% dan 2%. Karakterisasi terhadapmembran kitosan hasil sintesis meliputi: uji swelling, uji sifat mekanik membran,uji sifat kimia membran, dan analisis gugus fungsi. Uji kinerja membran terhadapion logam Zn(II) dan ion logam Fe(II) dilakukan dengan metode batch.Berdasarkan uji swelling dan uji sifat mekanik terhadap membran diperoleh hasilterbaik yaitu membran kitosan 1%. Membran kitosan 1% lebih selektifmengadsorpsi ion logam Zn(II) dibandingkan dengan ion logam Fe(II) dengandaya adsorpsi sebesar 1,513 mmol/g membran kitosan, sedangkan Fe(II) hanya0,391 mmol/g membran kitosan.
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The research about the effect of chitosan concentration on the manufacture ofchitosan membrane for ion selectivity of the metal ions Zn(II) and metal ionsFe(II) had been done. The purposes of this study was synthesized chitosanmembrane and to knew the effect of the concentration on the manufacture ofchitosan membrane for ion selectivity of the metal ions Zn(II) and metal ionsFe(II). Chitosan membranes were made by varying the concentration of chitosan1%, 1.25%, 1.5%, 1.75% and 2%. Characterizations of the membrane wasincluded swelling test, mechanical properties membrane test, membrane chemicaltest, and analysis of functional group. The performance test of the membrane tothe metal ions Zn (II) and metal ions Fe (II) was conducted by batch method.Based on the swelling and mechanical properties test of the membrane, the bestcharacteristics of the membrane was obtained for chitosan membrane 1%.Membrane of chitosan 1% adsorption the metal ions Zn (II) more than metalions Fe (II) with the adsorption of 1.513 mmol/g chitosan membrane, while theFe (II) was only 0.391 mmol/g chitosan membrane.
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Pendahuluan

Kegiatan industri, pertambangan dan
pertanian banyak menghasilkan limbah di
perairan. Kontaminan logam berat di perairan
masih merupakan permasalahan lingkungan
yang penting dan belum terpecahkan. Limbah
buangan industri yang berwujud cair biasanya
mengandung logam berat yang dapat
membahayakan kehidupan di sekitarnya
(Darmono, 2001).

Berbagai cara telah digunakan untuk
mengurangi keberadaan kontaminan logam
berat misalnya dengan memanfaatkan kitosan.
Kitosan merupakan hasil deasetilasi kitin,
sedangkan kitin dapat diisolasi dari serangga
dan jamur, kerangka dan cangkang hewan
golongan Artropoda Molusca Nematoda, dan
Crustacea (Mardiah, dkk, 2006).

Beberapa penelitian memperlihatkan
bahwa modifikasi terhadap kitosan dapat
meningkatkan daya adsorpsi terhadap logam
berat, misalnya yang dilakukan oleh Kamelia, S.
S (2009) dengan menggunakan kitosan dalam
ukuran nano untuk menyerap ion Zn(II) dari
limbah cair industri karet. Penggunaan kitosan
dalam bentuk membran telah dilakukan oleh
Meriatna (2008) untuk menurunkan kadar
logam krom (Cr) dan nikel (Ni) dalam limbah
cair industri pelapisan logam dengan
menggunakan konsentrasi optimum membran
kitosan 2% untuk menurunkan kadar logam Ni
dan 3% untuk logam Cr. Sedangkan Bimbing H
dan Eko S (2006) juga telah menggunakan
membran kitosan yang telah dimodifikasi
menjadi membran komposit selulosa-kitosan
terikat silang dengan glutaraldehid sebagai agen
pengikat silang logam Pb(II) dengan
menggunakan konsentrasi optimum membran
kitosan 1%. Liu et al (2003) telah mensintesis
membran kitosan dengan menambahkan
partikel silika sebagai porogen untuk
meningkatkan afinitas adsorpsi Cu (II) pada
urea dengan menggunakan konsentrasi
optimum membran kitosan 2%.

Penggunaan membran tersebut sebagian
besar menggunakan konsentrasi membran
kitosan dengan interval 1%. Hasil penelitian
diatas menunjukkan bahwa konsentrasi
membran kitosan optimum adalah 1% untuk
logam Pb(II), 2% untuk logam Cr(III) dan
Cu(II) serta 3% untuk logam Ni(II) dengan
penggunaan konsentrasi membran kitosan
untuk menurunkan kadar logam adalah 1%
sampai 6% dengan jangka interval 1%.

Tujuan dalam penelitian ini adalah
mensintesis membran kitosan menggunakan
konsentrasi membran kitosan dengan jangka
interval 0,25% dari hasil penelitian diatas yaitu
1%; 1,25%; 1,5%; 1,75% dan 2% supaya
kemungkinan mendapatkan hasil penggunaan
konsentrasi membran kitosan optimum yang
lebih kecil dari hasil penelitian sebelumnya
yaitu <1%, <2% dan <3% dalam menentukan
selektivitas logam Zn(II) dan Fe(II).

Penelitian ini mengkaji tentang adanya
pengaruh konsentrasi kitosan pada pembuatan
membran kitosan terhadap selektivitas ion
logam Zn(II) dan Fe(II). Konsentrasi kitosan
akan di variasi dari 1%; 1,25%; 1,5%; 1,75%
dan 2% dalam larutan asam formiat 5%.
Adsorpsi ion logam Zn(II) dan Fe(II) dilakukan
dengan sistem rendam (batch), yaitu membran
kitosan akan direndam dalam larutan yang
mengandung ion logam Zn(II) dan Fe(II)
dengan konsentrasi 100 ppm sebanyak 50 mL
pada suhu kamar selama 24 jam. Jumlah logam
yang tidak terserap oleh membran kitosan,
diukur dengan spektrofotometer serapan atom.
Adsorpsi ion logam pada membran kitosan
akan diuji dengan metode regresi linier.

Tujuan penelitian ini juga untuk
mengetahui pengaruh konsentrasi kitosan pada
pembuatan membran kitosan terhadap
selektivitas ion logam Zn(II) dan Fe(II).
Metode Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini
adalah seperangkat alat gelas (Pirex), Magnetic
stirrer (IKAMAG), pipet tetes, neraca analitik
(Ohaus), spektrofotometer serapan atom (Perkin
Elmer), spektrometer FTIR (avatar 380), Tensile
strength (Pearson Panke Equipment LTD),
corong , cetakan membran. Bahan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kitosan
dari Institut Pertanian Bogor, natrium
hidroksida (E. Merck), Asam formiat (E.
Merck), akuades, kertas saring (Whatman 42),
Zn(NO3)2.4H2O (E. Merck), FeSO4.7H2O (E.
Merck). Variabel bebas dalam penelitian ini
adalah konsentrasi kitosan dalam pembuatan
membran kitosan. Variabel terikat dalam
penelitian ini adalah penurunan kadar ion
Zn(II) dan Fe(II). Dalam penelitian ini, variabel
yang dikendalikan dibedakan menurut
prosesnya. Variabel terkendali pada proses
preparasi membran kitosan adalah konsentrasi
pelarut konsentrasi (asam formiat 5%),
ketebalan membran, waktu kontak, pH.
Variabel terkendali adalah waktu kontak, cara
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kerja dan alat-alat penelitian.
Kitosan yang diperoleh dari IPB (Institut

Pertanian Bogor) dikarakterisasi gugus
fungsionalnya menggunakan Spektrometer
Fourier Transform Infra Red (FTIR). Karakteristik
kitosan meliputi derajat deasetilasi (Yuliusman,
2009). Preparasi larutan kitosan dilakukan
dengan cara sebanyak 1% kitosan ditambahkan
dalam asam formiat 5%. Larutan kemudian
dicampur sampai homogen dengan stirer.
Perlakuan tersebut diulang untuk kitosan 1,25%;
1,5%; 1,75% dan kitosan 2%. Larutan yang
homogen, dituangkan perlahan di atas cetakan.
Membran yang dihasilkan, dikeringkan di udara
terbuka agar pelarutnya menguap. Setelah
membran yang dihasilkan kering dan membran
terkelupas, membran direndam dalam NaOH
5% semalam pada suhu kamar kemudian dicuci
dengan akuades dan dikeringkan, lalu di
lakukan uji swelling, uji mekanik, dan uji sifat
kimia membran kitosan (Hartanto., dkk, 2007).

Membran kitosan direndam dalam 50 mL
larutan sampel yang mengandung ion logam
Zn(II) dan Fe(II) selama 24 jam. Larutan logam
yang tidak terserap membran kitosan kemudian
dianalisis dengan SSA. Prosedur ini juga
dilakukan untuk semua variasi membrane
kitosan 1%; 1,25%; 1,5%; 1,75% dan kitosan
2%.
Hasil dan Pembahasan

Dari analisa FTIR derajat deasetilasi
kitosan yang digunakan untuk pembuatan
membran kitosan pada percobaan ini sebesar
83,30%. Hal ini sesuai dengan standar derajat
deasetilasi kitosan yang ada, menurut Apsari
(2010) bahwa kitin dengan derajat deasetilasi di
atas ≥70% dianggap sebagai kitosan. Hasil
Karakterisasi Kitosan ditunjukkan pada
Gambar 1.

Gambar 1. Spektra FTIR kitosan
Spektra inframerah kitosan sebagaimana

terlihat pada Gambar 1, menginformasikan
adanya pita serapan pada panjang gelombang

3448 cm-1 muncul vibrasi ulur pada gugus -OH.
Pada bilangan gelombang 1658 cm-1 merupakan
vibrasi bengkokan keluar bidang N-H, sebagai
tambahan pita lebar pada sekitar 902 cm-1
memberikan dukungan bahwa ragam
bengkokan keluar bidang N-H adalah gugus
amina primer (-NH2). Adanya serapan pada
bilangan gelombang 2916 cm-1 akibat adanya
senyawa C-H alifatik, sedangkan gugus
aromatik muncul pada bilangan gelombang
1597cm-1. Serapan yang muncul pada bilangan
gelombang 1427 cm-1 merupakan gugus alkil.
Bilangan gelombang 1381 cm-1 berasal dari
gugus bengkokan –CH2 dan –CH3. Bilangan
gelombang 1072 cm-1 merupakan vibrasi
rentangan C-O. Harga % deasetilasi dari kitin
yang digunakan dalam penelitian ini sebesar
83,30%.

Gambar 2. Spektra FTIR membran kitosandengan variasi konsentrasi
Dari hasil analisa FTIR diatas dari

membran kitosan 1% sampai membran kitosan
2% tidak ada perubahan yang menonjol karena
rentang konsentrasi yang dipakai untuk
pembuatan membran kitosan dekat yaitu 0,25%
sehingga perbedaannya tidak terlalu signifikan.
Perubahan yang terlihat diantara kelima hasil
analisa FTIR membran kitosan terletak pada
gugus amina dan gugus amidanya. Hasil spektra
FTIR membran kitosan dengan variasi
konsentrasi dapat dilihat pada Tabel 1.

Swelling adalah peningkatan volume atau
berat suatu material pada saat kontak dengan
cairan, gas, atau uap. Pengujian ini dilakukan
untuk memprediksi ukuran zat yang bisa
terdifusi melalui material-material tertentu.
Membran kitosan mengembang, mobilitas
rantai polimer bertambah sehingga
memudahkan penetrasi pelarut dan ion-ion kecil
yang terperangkap dalam membran, berdifusi
meninggalkan membran, sehingga memberikan
peluang yang lebih besar bagi pelarut untuk
mengisi ruang-ruang kosong yang ditinggalkan
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(Kaban et al., 2009). Membran kitosan memiliki
sifat yang hidrofilik dan selektif terhadap air
sehingga air dapat mudah berdifusi, sementara
sisanya masih memiliki sifat yang hidrofobik
atau tidak dapat berinteraksi dengan air karena
masih terdapat gugus asetil yang tersisa dan
tidak dapat terkonversi menjadi gugus amina
(Ridwan, dkk, 2011). Hasil uji swelling membran
kitosan dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 1. Hasil spektra FTIR membran kitosandengan variasi konsentrasi

Sumber : Fessenden, J.R, 1999Tabel 2. Hasil uji swelling membran kitosan

Gambar 3. Kurva hasil uji swelling membrankitosan
Berdasarkan Gambar 3, terlihat persen

swelling membran kitosan yang berbanding
terbalik dengan konsentrasi membran kitosan.
Semakin banyak konsentrasi membran kitosan
yang digunakan maka persen swelling membran
kitosan cenderung menurun. Hal ini disebabkan
karena banyaknya molekul air yang cukup sulit
untuk berdifusi masuk ke dalam struktur
membran kitosan dan kemungkinan terjadi
aglomerasi atau penumpukan suatu material
yang membuat pori dipermukaan membran
berkurang, sehingga memungkinkan air lebih
sulit masuk kedalam membran.

Membran kitosan yang telah dicetak
dikarakterisasi secara mekanik dengan
menggunakan alat uji Tensile Strength. Uji Tensile
Strength ini bertujuan untuk mengetahui
seberapa besar daya tarik membran kitosan.
Pengaruh konsentrasi kitosan terhadap nilai
kuat tarik membran kitosan dapat dilihat pada
Tabel 3.
Tabel 3. Hasil uji Tensile Strength membrankitosan

Berdasarkan Tabel 3 hasil uji Tensil
Strength membran kitosan dapat diketahui
bahwa pada membran kitosan yang memiliki
daya tarik lebih tinggi adalah membran kitosan
1% dengan kuat tarik membran sebesar
9,847±2,004 Mpa.

Kitosan yang dilarutkan dalam asam
asetat 1% dengan konsentrasi 3% berat
kitosan/volume larutan, diperoleh bahwa
semakin banyak konsentrasi kitosan yang
ditambahkan akan menghasilkan membran
dengan kuat tarik yang semakin kecil (Butler et
al, 1996). Hal ini menyebabkan berkurangnya
kuat tarik membran dengan adanya
penambahan kitosan yang semakin banyak.

Kurva kalibrasi dibuat dari pengukuran
adsorbansi masing-masing seri larutan Zn(II)
mulai dari 0; 0,25; 1; 1,5 dan 2 ppm, kemudian
dibuat grafik hubungan konsentrasi dengan
adsorbansi seperti terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Kurva Kalibrasi Ion Zn(II)
Gambar 4 menunjukkan kurva kalibrasi

larutan Zn(II) memiliki persamaan garis lurus y
= 0,195 x + 0,007. Persamaan ini dipakai untuk
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mengkonversi harga adsorbansi hasil penelitian
menjadi konsentrasi.

Kurva kalibrasi dibuat dari pengukuran
adsorbansi masing-masing seri larutan Fe(II)
mulai dari 0; 1; 2; 3 ; 4; 5; 6; 7; 8; 9 dan 10 ppm,
kemudian dibuat grafik hubungan antara
konsentrasi dengan adsorbansi seperti terlihat
pada Gambar 5.

Gambar 5. Kurva kalibrasi ion Fe(II)
Gambar 5 menunjukkan kurva kalibrasi

larutan Fe(II) memiliki persamaan garis lurus y
= 0,029 x + 0,003. Persamaan ini dipakai untuk
mengkonversi harga adsorbansi hasil penelitian
menjadi konsentrasi.
Tabel 4. Hasil aplikasi membran kitosanterhadap ion Zn(II) dan Fe(II) secara kompetisi

Gambar 6. Kurva hasil aplikasi ion Zn(II) danFe(II) secara kompetisi
Adsorpsi adalah proses akumulasi

adsorbat pada permukaan adsorben yang
disebabkan oleh gaya tarik antar molekul atau
interaksi kimia. Pada adsorpsi kimia melibatkan
ikatan koordinasi sebagai hasil penggunaan
elektron secara bersama-sama oleh adsorben
dan adsorbat. Kecepatan adsorpsi dari larutan
bergantung pada beberapa faktor diantaranya
ukuran dan struktur molekul adsorbat, sifat
dasar pelarut, dan sifat menyerap dari adsorben.
Suatu kation yang mempunyai daya polarisasi
tinggi disenangi oleh ligan karena kerapatan
muatan positif tinggi sehingga menghasilkan
inetraksi kuat. Ion-ion logam yang bermuatan

positif besar, bilangan oksidasi tinggi
memberikan polarisabilitas kecil
dikelompokkan dalam asam keras dan
sebaliknya ion-ion yang bermuatan kecil atau
nol termasuk dalam kelompok asam lunak.
Ligan-ligan dengan atom donor yang sangat
elektronegatif merupakan basa keras (Meriatna,
2008).

Menurut konsep Lewis, asam adalah spesi
yang dapat menerima pasangan electron dan
basa adalah suatu spesi yang dapat
mendonorkan pasangan elektron. Asam dan
basa keras umumnya dijelaskan dari segi
interaksi ionik, sedangkan asam dan basa lunak
lebih dapat dibandingkan dengan asam dan
basa keras dan lebih bersifat kovalen. Asam
keras cenderung mengikat basa keras, asam
lunak mengikat basa lunak. Kuat ikatan
semakin besar jika polaritas semakin besar.
Ditinjau dari kekuatan asam, dalam teori
HSAB (Hard Soft Acid Base) oleh Pearson, ion
Zn(II) dan Fe(II) digolongkan kedalam Border
Line. Ion Zn(II) memiliki jari-jari sebesar 0,74Å
dan Fe(II) memiliki jari-jari sebesar 0,78Å. Ion
Zn(II) memiliki tingkat keasaman yang lebih
tinggi dibandingkan dengan ion Fe(II) sehingga
ion Zn(II) lebih mudah berikatan dengan gugus
aktif yang terdapat pada membran kitosan. Dari
Tabel 4 dapat dilihat membran kitosan
optimum dalam menyerap ion logam Zn(II)
adalah membran kitosan 1% dengan waktu
kontak 24 jam yang disebabkan ion Zn(II)
banyak terikat pada gugus amino kitosan
dengan konsentrasi akhir ion yang diturunkan
sebanyak 4 ppm dengan penyerapan 1,513
mmol per 0,046 g membran kitosan. Hasil
perhitungan dari grafik, diperoleh kapasitas
adsorpsi maksimum ion logam Zn(II) lebih
besar daripada ion logam Fe(II). Hal ini
dikarenakan ion logam Zn(II) memiliki sifat
asam keras daripada ion logam Fe(II) tetapi
keduanya merupakan golongan asam borderline.
Menurut teori HSAB (Hard Soft Acid Base) yaitu
asam keras akan mudah berinteraksi dengan
basa keras, sedangkan asam lemah mudah
berinteraksi dengan basa lemah, sehingga ion
logam Zn(II) akan mudah berinteraksi dengan
situs aktif dari kitosan yaitu gugus amina (–NH)
dan gugus hidroksi (-OH) yang merupakan basa
keras (Robert, 1992).
Simpulan

Hasil penelitian membawa kepada
kesimpulan bahwa semakin besar konsentrasi
kitosan yang digunakan pada pembuatan
membran kitosan semakin rendah daya
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selektivitas dalam menyerap ion logam Zn(II)
dan Fe(II). Pada penelitian ini, membran
kitosan yang paling efektif adalah membran
kitosan dengan konsentrasi 1%. Adsorpsi
maksimum Zn(II) pada membran kitosan
sebesar 1,513 mmol/g dan Fe(II) sebesar 0,391
mmol//g, sehingga membran kitosan lebih
selektif mengadsorpsi Zn(II) dibandingkan
dengan mengadsorpsi Fe(II).
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